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DAGCHAUERAUTZEND

Uber 50 Jahre Lebenserwartung
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Auflast (Terré?s'en:'Béf’gru‘nung, KieSel)

klassifiziert als harte Bedachung gemaR DIN 13501: Broof(t1) bis 20°
Dachneigung. ' Zugelassen fiir Dachneigungen bis 90° - Stand 2025
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Holzuntergrund
Nasskleben wenn, nicht versiegelt/diffusionsoffen
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Nassklebeverfahren: einseitiger Klebstoffauftrag, EPDM in den nassen Klebstoff legen.
m Der Klebstoff trocknet durch den diffusionsoffenen Untergrund. Nur mit W-1.
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(Estrich-)Betonuntergriund
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Kontaktklebeverfahren: beidseitiger Klebstoffauftrag (Bahn und Untergrund), vollstandig
O] abliften lassen, Bahn aufbringen, andriicken — sofort fest. Mit W-1 und L-1/L-1s.
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PUR / PIR Dammung,, ™
mit Flachenlkleber W-1 und L-1/L-1s

\ Die Alternative zu einer direkten Verklebung auf Dammungen ist eine zusatzliche Lage
OSB-Verlegeplatten, auf denen die EPDM Bahnen einfach mit W-1 verklebt wird.
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GlasviiiestimrNassiklebeverfahren
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Glasvlieks\;ur ERDIVI Dachbahn
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Dammung EPSrader XPS

\\\
Alternative: OSB-Lage oberhallb der Dammung befestigen
anschl. EPDM Bahn zur OSB' Platte verklebemn

IZIZ Mechanisch befestigt mit am Untergrund verschraubten Befestigungsbandern.
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“Verklebung: vollflachisams
mit Elastoliop®Elacheimlklebeld
W-1sund -1 /L-ks
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Kunststoff-Altdacn e

Alt-Kunststoffbahnen sindilagesicher = die Bahnen
haben eine siclfere Haftumg am Untergrund

®
Keine Empfehlung fur PVC-Altdacher.
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Alt-Bitumenssindllagesicher’= die/Bahneni haben
. einesiichere Haftung am Untergrund

S Zula.ssun{g nuie, wenn dierAlt-Bedachumng auch einer
harten Bedachung entspricht

Nur bei gealterten Bitumenbahnen anwenden. Die Ausdiinstungen von frisch verlegten
Bitumenbahnen konnen Blasen verursachen. Mindestens 6 Wochen warten.
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Unterkonstrulktion
Bel},ébig: Dammung, Altdacher, Holz, Beton
- :

Auflasten hangen ab von: Dachneigung, Gebaudehohe, Dachbereich (Ecke, Rand, Innen)
und Windzone. Mindesthohe Kiesel 16/32 als Windsogsicherung: 50 mm
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Bestanden gemalR CEN/TS14416

Sichtbare IMiangel "  EffieltivielStaike
Bestanden gemald EN 1850-2 1,2 mm bzw. 1,5 mm gemald EN 1849-2
Scherfestigkeit S@héﬁiﬂwﬁd@m@md

> 200 N/50 mm gemaR EN 12317-2 > 50 N/50 mm gemaR EN 12316-2

@Vol@ﬂ@@ﬂb)@[fﬂ@@nﬁ i “OzoniBestandigleit
Bestanden gemaR EN 1297 Bestanden gemald EN 1844

MaRhaltigkeit/Formbestandigkeit. = Wassendichtigkeit
<0,5% gemaR EN 1107-2 Dﬁ?@gﬂﬁm gemaB EN 1928

Dehnungsfestigkeit = Dehnfahigkeit
> 8 N/mm? gam@? EN 12311-2 >350% gemall EN 12311-2

‘Widerstand stof3artige Belastung = Widerstand statische Belastung &
| <150 mm gem3R EN 12691 (A) < 20 kg gem3R EN 12730 (B)

Ausgewiesen als Dachbahn | Verhalten bei Feuer
’ Nach EN 13956 Klasse E nach EN 13501-1 / gepriift Broor(t1)







